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銅及び銅合金は電気特性と強度特性のバランスに優れ、電線用導体や端子材として最適な材料

である。その更なる高強度化のためには、加工変形における原子レベルの構造変化の理解が不可

欠となる。その分析手段としては、近年提唱されている引張その場 > 線回折（以下、>?@）が有

望であるが、実用的な厚みの銅材を測定するには高い透過能を有する高エネルギー> 線が必要で

あり、従来型の 6-素子の二次元検出器では感度不足であった。そこで本研究では高エネルギーで

も十分な感度を有する A+(1 素子の二次元検出器を用いて BCC!µ7 厚の銅板の引張その場測定を試

行し、比較的短い露光時間でも銅結晶の配向や歪の変化を観測できることを確認した。一方、今

回の測定条件では粗大粒の影響を排除できておらず、定量解析には試料揺動などの対策が必要な

ことも明らかになった。!
!
キーワード： 銅、引張その場 >?@、A+(1!

!
背景と研究目的：!
 銅及び銅合金は電気特性と強度特性のバランスに優れ、電線用導体や端子材に最適な材料であ

る。例えば自動車の内部配線に用いられる電線の場合、電動化の進展に伴って配線本数が増加し

ており、電線総重量の維持もしくは低減のためには導体の細径化が必須となる。これには従来以

上の高強度と高導電率の両立が必要であり、加工変形における原子レベルの構造変化の理解が非

常に重要である。近年、放射光を用いて実施された「引張その場 >?@」は、これを実現するもの

として高い注目を浴びているDEF。ここで配向を含めた銅材全体の評価には透過法を用いる必要が

あるが、本研究の対象である銅材の場合、透過能のために測定効率に課題があった。具体的に端

子材の厚みを想定してみると、BCC!µ7 の純銅板に対する > 線透過率は GC!*1Hの場合に C=CEIし
かないが BJ!*1Hの場合に GCIとなるため、短時間で測定するためには高エネルギーが望ましい。

一方で GC! *1Hを超える高エネルギーでは、汎用的な二次元検出器で用いられる 6-素子では検出

感度が大幅に低下する。そこで今回は、高エネルギーでも十分な感度を有する A+(1 素子の二次

元検出器を用い、実際の製品厚みで高効率その場解析を試行し、有効性を検証した。なお測定対

象として当初は線材を測定する計画としていたが、今回用いた試験機では、引張に伴い線材が引

張方向と垂直方向へ最大 ECC!µ7 程度変位して試料がビームの強度中心から外れ、測定困難とな

ることが判明した。このため計画を変更し、変位方向に対して試料が十分に大きい板材を対象に

実施した。!
!
実験：!
実験は K<EL>MNサンビーム 5@Oにて図 Eの配置で実施した。6-!EEE二結晶分光器で BJ!*1H（～

6-EEE上限）に単色化した放射光を、?, コートミラー（入射角 E=P! 7.$+）で高次光を除去し、開

口C=G!77 角の四象限スリットで整形し、試料に照射した。検出器にはQ5<R(M6!BCC#!A+(1!N@1:0.-2
製Oを用い、検出面を入射ビームと垂直向きに設置し、@14'1! .-;Sの ETU以上の方位角を含むよう

に調整した。試料と検出器の距離は BGU!77 で、A1V"NW56(! LJU$Oの @14'1! .-;Sから、X-0G@DGFを
用いて算出した。なお二次元検出器像は分割ヒストグラム法DBFを用いて一次元化し、Eピクセル

辺りの強度で比較を行った。!
 試料には BCC!µ7 厚の純銅板（純度 YY=YYI）を真空雰囲気で GPC¡A、! E!, の熱処理で軟化させ

たものを用いた。引張試験機には <-;*$7 製 ECCJBKを用いた。試料は短冊状に切断し、初期長さ
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EP!77 から歪速度 E×EC#$!T2で圧延方向と平行な向きに引っ張った。露光は E!2間隔で連続的に実

施し、試料の変位 EI あたり EC回の測定を行った。!

!
!

!
図 E=!引張その場 >?@ の実験配置!

!
!

結果および考察：!
 はじめに露光時間の検証を実施した。図 Gに露光時間 C=E!2で測定した二次元像、図 Bに C=E!2、
E! 2! で測定した二次元像を引張と垂直方向（方位角±ECZ）で一次元化したプロファイルを示す。

C=E!2露光でも 6TWに大きく遜色なく、議論に十分なデータが得られていることが分かる。この結

果は、比較的速い歪速度でも C=E!2程度の十分な時間分解能で測定が可能であることを示している。

なお二次元像から、@14'1!.-;Sの強度分布は配向に由来する強度差が概ね連続的に見えているが、

図 Gの赤破線内には不連続的な輝点が観測されており、一部粗大粒が混入していることが明らか

になった。一方で図 Bの通り、一次元像では対数スケールで見る限りは明らかな不連続等の粗大

粒の影響は見受けられなかった。!

!
!

図 G=!露光時間 C=E!2で測定した二次元像の例。赤枠内の輝点は粗大粒の影響!
!
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!
図 B. 図 Gを引張と垂直方向（方位角±ECZ）の範囲で一次元化した >?@ プロファイル。!

黒線は E!2露光、赤線は C=E!2露光!
!
!
 次に、露光時間 E!2で行った引張その場測定の結果について示す。図 UN$Oは荷重変位曲線であり、

GI 付近で弾性変形域から塑性変形域へ変化し、LI 付近で破断が起こっている。図 UN4Oに約 EI 置
きに得た二次元画像から引張方向（方位角±ECZ）で一次元化した GCC回折線の生データ、及び分

割擬 H)-S0関数DUFでフィッティングした曲線を示す。弾性変形域である CI から GI の間で大きな

ピークの低角側へのシフト、即ち面間隔の拡大が見られている。これは外力に対応したものであ

ると考えられ、弾性変形域を過ぎた UI 以上では変化はほとんど見られなくなっている。図 UN:O
に引張と垂直方向（方位角±ECZ）の GCC回折線の変化を示す。引張方向と同様に GI 程度までピ

ークシフトが見られるが方向は高角側、即ち面間隔が縮小する方向であり、これは引張方向の膨

張にポアソン比の分だけ収縮したものと考えられる。なお BI 以降については少し低角側に戻る

ような挙動も見られている。!
!

!
!

図 4. (a)荷重変位曲線、 (b)引張方向及び(c)引張と垂直方向の 200 回折線変化の抜粋。 
点は生データ、実線は分割擬 Voigt 関数によるフィット曲線 

!
 図 P、図 L、図 J に EEE、GCC、GGC回折線の回折角及び積分幅を示す（GGC回折線の引張方向は

測定範囲外）。なお回折角はピークトップを示す G! 値、積分幅はピーク面積からピークトップに

おける高さを割り算して算出したDPF。回折角については、図 UN4O及びN:Oで定性的に把握した傾向

と合致しており、弾性域で、膨張及び収縮に対応したピークシフトが見られ、塑性域では変化が

穏やかになっている。また、図 UN:Oのように同一方向ではなく逆方向への動きも見られている積

分幅については結晶子サイズや不均一歪の変化に対応し、塑性変形量の増加に従って増加してい

くべきであるが、特に図 PN4Oや図 LN4O、図 JN4Oでは不規則に増減を示している。これらのピーク

位置及び積分幅の不規則な挙動は、図 Gの二次元像でも見られた粗大粒の影響を受けている可能

性があり、引張によって粒子が平行移動や回転することで、ビーム照射領域内で回折条件を満た

す粗大粒が変化していったものと考えられる。!
!
!
!
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!
!

図 5. 111 回折線の(a)ピーク位置及び(b)積分幅の歪に対する変化。青線は荷重曲線（右軸と対応）!
!
!

!
!
図 6. 200 回折線の(a)ピーク位置及び(b)積分幅の歪に対する変化。青線は荷重曲線（右軸と対応）!
!
!
!

!
!
図 7. 220 回折線の(a)ピーク位置及び(b)積分幅の歪に対する変化。青線は荷重曲線（右軸と対応）!
!
 !
!
まとめ及び今後の課題：!
 今回の実験条件では、厚み BCC!µ7 の純銅板を対象に短い露光時間で、配向やピーク位置変化

（面間隔の膨張や収縮）が捉えられることが明らかになり、A+(1 素子の二次元検出器の有用性が

確認できた。一方で粗大粒の影響を大きく受けており、このような条件では結晶子サイズや不均

一歪（もしくは転位密度）の算出は困難である。このため、試料を引張試験機ごと揺動し、実効

的な照射面積、及びそれに含まれる粒子数を増やす等の対策を実施していく予定である。!
!
!
!
!
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