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2011B1768 BL19B2 
デジタルカメラを用いた X線トポグラフィによるシリコン単結晶中の転位像の強調 
Enhancement of Dislocation Image in Silicon Single Crystal by X-ray Topography Using Digital Camera 

(公財)高輝度光科学研究センター 
JASRI 

梶原 堅太郎, 松本 拓也  
Kentaro Kajiwara, Takuya Matsumoto 

 
2011B1773 BL46XU 
Sn添加フェライト系ステンレス鋼における不働態皮膜の化学状態解析 
Analysis of Passivation Film Formed on Sn-added Ferritic Stainless Steel 

a新日鐵住金ステンレス(株), b(公財)高輝度光科学研究センター 
aNippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, bJASRI 

秦野 正治 a, 陰地 宏 b, 田村 佑一 a, 盛田 智彦 a, 八木 教明 a , 古川 清志 a  
Masaharu Hatanoa, Hiroshi Ojib, Yuuichi Tamuraa, Tomohiko Moritaa, Noriaki Yagia, Kiyoshi Furukawaa 

 
2011B1781 BL14B2 
LED用蛍光体材料の温度消光メカニズム解明 
Investigation of the Mechanism of Thermal Quenching of Phosphor Materials for White LED 

a（株）三菱化学科学技術研究センター, b(公財)高輝度光科学研究センター 
aMitsubishi Chemical Group Science and Technology Research Center, bJASRI 

上田 恭太 a, 本間 徹生 b  
Kyota Uhedaa, Tetsuo Honmab 

 
2011B1788 BL46XU 
HAXPESによる有機無機ハイブリッド LEDの劣化解析 
Degradation Analysis on Hybrid Organic-Inorganic LED by HAXPES 

株式会社日本触媒 
NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 

森井 克行, 有元 洋一, 松並 越成, 川端 竜也 
Katsuyuki Morii, Yoichi Arimoto, Etsushige Matsunami, Tatsuya Kawabata 

 
2011B1808 BL40XU 
くせ毛の矯正を目的とする低分子化 S-カルボキシメチル-3-アラニルジスルフィドケラチンの毛髪への応用 
Application of Low Molecular Weight S-Carboxymethyl-3-Alanyl Disulfide Keratin to Wavy Hair for Hair Straightening 

 (株)ミルボン 
Milbon Co.,Ltd. 

吉田 正人, 鈴田 和之, 上門 潤一郎 
Masato Yoshida, Kazuyuki Suzuta, Junichiro Kamikado 

 
 
 

･････････････････････････････････ 385 

･････････････････････････････････ 388

･････････････････････････････････ 392 

･････････････････････････････････ 397 

･････････････････････････････････ 403 

･････････････････････････････････ 407 

･････････････････････････････････ 412 

･････････････････････････････････ 415 

･････････････････････････････････ 380 



 
 
 
 
 
 
 
2011B1820 BL28B2 
白色マイクロビーム波長分散型 X線回折を用いた応力ミクロ分布測定による 2相鋼材の応力腐食割れメカニズムの検討 
Measurement of Internal Stress Distribution to Indivisible Grains of Dual Phase Steel  
by Energy-dispersive X-ray Diffraction with White X-ray Microbeam 

a住友金属工業株式会社, b（公財）高輝度光科学研究センター 
aSumitomo Metal Industries, Ltd., bJASRI 

土井 教史 a, 高部 秀樹 a, 佐藤 眞直 b  
Takashi Doia, Hideki Takabea, Masugu Satob 

  
2011B1834 BL14B2 
金属触媒複合化したペロブスカイト酸素イオン伝導材料の in-situ XAFS解析 
In-situ XAFS Analysis of Perovskite Oxygen Ion Conductor Combined with Metal Catalyst 

a(株)ノリタケカンパニーリミテド, b九州大学 
aNORITAKE CO., LIMITED, bKyusyu University 

高橋 洋祐 a, 西堀 麻衣子 b 
Yosuke Takahashia, Maiko Nishiborib 

 
2011B1841 BL19B2 
水和物結晶における疑似多形間転移観測のための高温高湿度下 in-situ粉末 X線回折測定技術の検証 
Evaluation of in-situ X-Ray Powder Diffraction Data Collection System under Temperature and Humidity  
Controlled Conditions and Analysis of Pseudopolymorphism of Hydrates 

a北里大学理学部, b(公財)高輝度光科学研究センター 
aSchool Sci., Kitasato Univ., bJASRI 

菅原 洋子 a, 山村 滋典 a, 三浦 圭子 b 
Yoko Sugawaraa, Shigefumi Yamamuraa, Keiko Miurab 

 
2011B1842 BL14B2 
液中プラズマ処理により合成した銀ナノ粒子の構造評価 
Evaluation of Structure of Silver Nano-particle Prepared by Solution Plasma Processing 

あいち産業科学技術総合センター 
Aichi Center for Industry and Science Technology 

行木 啓記, 中西 裕紀 
Hirofumi Nameki, Yuuki Nakanishi 

 
2011B1845 BL19B2 
小角 X線散乱法によるコアシェル型ナノ粒子含有高分子複合材料のナノ構造評価 
Study on Nanostructure of Polymer Composite Material Including Core-Shell-Type Nanoparticles  
by Small-Angle X-ray Scattering (SAXS) Measurement 

 a日立化成工業(株), b山形大学 
aHitachi Chemical Co., Ltd., bYamagata University 

八木 康洋 a, 小林 栄司 a, 松葉 豪 b, 趙 雲峰 b, 辺見 幸大 b, 乳井 樹 b  
Yasuhiro Yagia, Eiji Kobayashia, Go Matsubab, Yunfeng Zhaob, Kouta Henmib, Tatsuki Nyuuib 

 
2011B1858 BL27SU 
シリカガラス中の微量フッ素の化学状態解析 
Chemical State Analysis of Trace Fluorine in Silica Glass 

住友電気工業株式会社 
Sumitomo Electric Industries, Ltd 

飯原 順次、米村 卓巳、中村 元宣  
Junji Iihara, Takumi Yonemura and Motonori Nakamura 

 
2011B1958 BL14B2 
コアシェル構造を有するセリアジルコニア自動車排ガス用助触媒の In-situ XAFS解析 
In-situ XAFS Analysis of Core Shell CeO2-ZrO2 Catalysts for the Automotive Application  

 a(株)ノリタケカンパニーリミテド, b九州大学 
aNORITAKE CO., LIMITED, bKyusyu university 
山田 祐貴 a, 高橋 洋祐 a, 西堀 麻衣子 b 

Yuki Yamadaa, Yosuke Takahashia, Maiko Nishiborib 
 
2011B1960 BL14B2 
固体高分子形燃料電池（PEFC）用コアシェル触媒の in-situ XAFS解析 
In-situ XAFS Analysis of Core-Shell Catalysts for Polymer Electrolyte Fuel Cell (PEFC)  

 (株)ノリタケカンパニーリミテド 
NORITAKE CO., LIMITED 
渡邉 慶樹, 伊藤 雅章 

Yoshiki Watanabe, Masaaki Ito 
 
2011B1981 BL14B2 
水質分析用ボルタンメトリ法装置に用いる作用電極の表面状態解明－転換電子収量 XAFS等の適用可能性 
Analysis of the Chemical State of Metals on the Surface of Working Electrode for Stripping Voltammetry  
‒ Application of Conversion Electron Yield X-ray Absorption Fine Structure Measurement  

 a京都大学, b大阪産業大学, cコージェント・エンバイロンメンタル,  
d (公財)高輝度光科学研究センター 

aKyoto University, bOsaka Sangyo University, cCogent Environmental Ltd., dJASRI 
藤川 陽子 a, 坂山 弘樹 b, 菅原 正孝 b, 魏 明林 b, 橋口 亜由未 b, 谷口 省吾 b， 

ポール ルータス c, 本間 徹生 d, 平山 明香 d 
Yoko Fujikawaa, Hiroki Sakayamab, Masataka Sugaharab, Wei Minglinb, Ayumi Hashiguchib,  

Syogo Taniguchib, Paul Lewtasc, Tetsuo Honmad, Sayaka Hirayamad 
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2011B1983 BL19B2 
結晶 3Dマッピング法を用いた多結晶金属材料の塑性ひずみの測定 
Measurement of Plastic Strain by 3D Grain Mapping Technique  

神戸大学大学院工学研究科 
Kobe University. 

中井 善一，塩澤 大輝 
Yoshikazu Nakai, Daiki Shiozawa 

 
2011B1984 BL46XU 
次世代 CMOSグラフェンチャネル実現に向けた硬 X線光電子分光によるゲート絶縁膜の最適化 
Optimization of the Gate Insulator Studied by Hard x-ray Photoelectron Spectroscopy for Future CMOS Graphene Channel  

 (独)産業技術総合研究所 グリーン・ナノエレクトロニクスセンター 
Collaborative Research Team Green Nanoelectronics Center, AIST 

近藤 大雄, 林 賢二郎, 山口 淳一, 佐藤 信太郎, 横山 直樹 
Daiyu Kondo, Kenjiro Hayashi, Junichi Yamaguchi, Shintaro Sato, Naoki Yokoyama 

 
2012A1108 BL39XU 
マイクロビーム XAFSによる窒化ガリウム系電子デバイスの界面状態解析 
Analysis of Interface Condition on GaN Based Electron Devices by Micro Beam XAFS  

 a住友電気工業（株）, b(公財)高輝度光科学研究センター 
aSumitomo Electric Industries, Ltd., bJASRI 

舘野 泰範 a, 飯原 順次 a, 米村 卓巳 a, 富永 愛子 a, 斎藤 吉広 a,  
河内 剛志 a, 辻 幸洋 a, 大沢 仁志 b, 宇留賀 朋哉 b 

Yasunori Tatenoa, Junji Iiharaa, Takumi Yonemuraa, Aiko Tominagaa, Yoshihiro Saitoa,  
Tsuyoshi Kochia, Yukihiro Tsujia, Hitoshi Osawab and Tomoya Urugab 

  
2012A1188 BL28B2 
白色マイクロビーム波長分散型 X線回折による応力ミクロ分布測定による 2相鋼材の応力腐食割れメカニズムの検討(2) 
Measurement of the Internal Stress Distribution to Individual Grains of Dual Phase Steel  
by Energy-Dispersive X-ray Diffraction with White X-ray Microbeam 

 a住友金属工業株式会社, b(公財)高輝度光科学研究センター 
aSumitomo Metal Industries, Ltd., bJASRI 

土井 教史 a, 高部 秀樹 a, 佐藤 眞直 b, 宮澤 知孝 b 
Takashi Doia, Hideki Takabea, Masugu Satob, Tomotaka Miyazawab 

 
2012A1193  BL20XU 
X線 CTによる海水系セメント材料のカルシウム溶脱劣化の測定 
Observation of Calcium Leaching Degree of Sea-water Cementitious Materials Using X-ray CT  

 (株)大林組 
Obayashi. Co. Ltd. 

人見 尚 
Takashi Hitomi 

 
2012A1302 BL20XU 
鋳鉄の凝固過程における黒鉛晶出過程の高分解能観察 
Direct Observation of the Formation of Graphite in the Cast Iron  

 a大阪産業大学，b大阪大学，c(公財)高輝度光科学研究センター 
aOsaka Sangyo University, bOsaka University, cJASRI 

杉山 明 a, 安田 秀幸 b, 柳楽 知也 b, 上杉 健太朗 c 
Akira Sugiyamaa, Hideyuki Yasudab, Tomoya Nagirab, Kentaro Uesugic 

 
2012A1596  BL19B2 
高強度鋼の転動疲労き裂進展挙動のその場観察 
In-situ Observation of Rolling Fatigue Crack Propagation Behavior in High-strength Steels 

 a新日鐵住金(株) 技術開発本部, b神戸大学大学院工学研究科 
aNippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, bKobe University 
牧野 泰三 a, 根石 豊 a, 中井 善一 b, 塩澤 大輝 b 

Taizo Makinoa, Yutaka Neishia, Yoshikazu Nakaib, Daiki Shiozawab 
 
2012A1744 BL19B2 
燃料電池用炭化水素系プロトン伝導膜の開発 
Development of Aromatic Polymer Electrolyte Membrane for Fuel Cell 

 JSR株式会社 
JSR Corporation 

山本 法寛，藤下 翔平，冨永 哲雄 
Norihiro Yamamoto, Shohei Fujishita, Tetsuo Tominaga 

 
2012A1750 BL19B2 
X線回折による低アルカリ性セメントの初期水和過程の解析 
X-ray Diffraction Analysis on Low Alkali Cement of Early Hydration Process 

 (株)大林組 
Obayashi. Co. Ltd. 

人見 尚 
Takashi Hitomi 
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2012B1365 BL40XU 
マイクロビーム X線小角散乱を用いた異なる形状の日本人毛髪の内部構造解析 
Small Angle X-ray Diffraction Internal Structure Analysis of Japanese Hairs with Different Shapes 

 aタカラベルモント株式会社, b(公財)名古屋産業科学研究所 
aTakara Belmont Corporation, bNagoya Industrial Science Research Institute 

柴野 輝美 a, 山口 達也 a, 久下 宗一 a, 青池 広樹 a, 百済 朝子 a, 八田 一郎 b  
Terumi Shibanoa, Tatsuya Yamaguchia, Munekazu Kugea, Hiroki Aoikea, Asako Kudaraa, Ichiro Hattab 

 
2012B1490 BL20XU 
マイクロ接合部の疲労損傷評価のための非破壊ひずみ測定の可能性試験 
Feasibility Study of Nondestructive Strain Measurement for Evaluation of Thermal Fatigue Damage in Micro Joints 

aコーセル（株）, b富山県工業技術センター, c(公財)高輝度光科学研究センター, d富山県立大学 
aCosel Co., Ltd., bToyama Industrial Technology Center, cJASRI, dToyama Prefectural University 

岡本 佳之 a, 高柳 毅 a, 釣谷 浩之 b, 佐山 利彦 b,  
上杉 健太朗 c, 星野 真人 c, 長瀬 達則 d, 森 孝男 d  

Yoshiyuki Okamotoa, Takeshi Takayanagia, Hiroyuki Tsuritanib, Toshihiko Sayamab,  
Kentaro Uesugic, Masato Hoshinoc, Tatsunori Nagased, Takao Morid 

 
2012B1721 BL14B2 
メカノケミカル複合化した固体酸化物形燃料電池用酸素イオン伝導体の In-situ XAFS解析 
In-situ XAFS Analysis of Perovskite Oxygen Ion Conductor for SOFC Combined by Mechanochemical Process 

 (株)ノリタケカンパニーリミテド 
NORITAKE CO., LIMITED 

岩井 広幸、犬飼 浩之、高橋 洋祐 
Hiroyuki Iwai, Koji Inukai, Yosuke Takahashi 

 
2012B1729 BL14B2 
貴金属を使用しない燃料電池カソード触媒の XAFSによるその場測定 
In-situ XAFS Analysis of Oxygen Reduction Reaction on Non-Precious Metal Cathode Catalysts for Fuel Cell 

 aダイハツ工業(株), b(独)日本原子力研究開発機構 
aDAIHATSU MOTOR CO., LTD., bJAEA 

朝澤 浩一郎 a, 岸 浩史 a, 坂本 友和 a , 田中 裕久 a, 松村 大樹 b, 田村 和久 b, 西畑 保雄 b  
Koichiro Asazawaa, Hirofumi Kishia, Tomokazu Sakamotoa, Hirohisa Tanakaa, Daiju Matsumurab,  

Kazuhisa Tamurab, Yasuo Nishihatab 
 

 
2012B1733 BL46XU 
アーク溶接部における溶接端部近傍の残留応力分布測定 
Residual Stress Distribution Measurement near the Welding End of an Arc-welding 

 a(株)本田技術研究所 四輪 R&Dセンター, b独立行政法人日本原子力研究開発機構 
aHonda R&D Co.,Ltd.Automobile R&D Center, bJapan Atomic Energy Agency 

木村 良 a, 菖蒲 敬久 b 
Ryo Kimuraa, Takahisa Shobub 

 
2012B1740 BL19B2 
摩擦攪拌接合継手における疲労き裂進展挙動のラミノグラフィによる非破壊観察 
Nondestructive Observation of Fatigue Crack Propagation Behavior in Friction Stir Welded Joints by Laminography 

 a(株)東芝, b沖縄工業高等専門学校, c(公財)高輝度光科学研究センター,  
d大阪大学, e富士重工業(株), f NASA - Johnson Space Center 

aToshiba Corporation, bOkinawa National College of Technology, cJASRI, 
 dOsaka University, eFuji Heavy Industries Ltd, fNASA - Johnson Space Center 

佐野 雄二 a, 政木 清孝 b, 西銘 一貴 b, 梶原 堅太郎 c, 佐野 智一 d, 
柏原 亮太 d, 松山 法央 d, 足立 隆史 e, Omar Hatamlehf 

Yuji Sanoa, Kiyotaka Masakib, Kazuki Nishimeb, Kentaro Kajiwarac, Tomokazu Sanod, 
Ryota Kashiwabarad, Norihiro Matsuyamad, Takafumi Adachie, Omar Hatamlehf 

 
2012B1760 BL37XU 
μ-XAFSによる複合酸化物触媒の局所構造解析 
μ-XAFS Study on the Local Structure of Mixed-Oxide Catalyst 

 住友化学株式会社 
Sumitomo Chemical Co., Ltd. 

堀江 健作, 濱松 浩, 大村 沙織, 真木 一 
Kensaku Horie, Hiroshi Hamamatsu, Saori Omura and Hajime Maki 

 
2012B1851 BL19B2 
食感を構築するゼラチンゲル構造の解明と糖質添加による構造変化の把握 
The Elucidation of Gelatin Gel Structure which Builds Texture, and Grasp of the Structural Change by Non-fibrous-Carbohydrates Addition 

 aカンロ(株), b(公財)高輝度光科学研究センター 
aKanro. Co. Ltd., bJASRI 

奥本 泰一 a, 佐藤 眞直 b, 加来 俊治 a, 関口 直樹 a, 本郷 成彦 a, 前田 英克 a 
Hirokazu Okumotoa, Masugu Satob, Syunji Kakua, Naoki Sekiguchia, Naruhiko Hongoua, Hidekatsu Maedaa 
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2012B1852 BL14B2 
タイヤで用いられるゴム/ブラス接着層中の Cu、Znの化学状態解析 
Analysis of Chemical States of Cu and Zn in Rubber/Brass Adhesion Layer Used in Tire 

 横浜ゴム株式会社 
THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD. 

鹿久保 隆志、清水 克典、網野 直也 
Takashi Kakubo, Katsunori Shimizu, Naoya Amino 

 
2012B1872 BL14B2 
連続式超臨界合成により得られた Ni粒子の局所構造解析 
XAFS Study of Ni Nanoparticle Prepared by Continuous Supercritical Hydrothermal Technique 

 a（株）アイテック, b東北大学金属材料研究所附属研究施設関西センター, c大阪府立大学 
aITEC Co. Ltd., bKansai Center for Industrial Materials Research, Institute for Materials Research, Tohoku Univeristy, cOsaka Prefecture University 

澤谷 清一 a, 佐藤 充孝 b, 中平 敦 b, c, 飯田 勝康 a 
Seiichi Sawatania, Mitsutaka Satob, Atsushi Nakahirab, c, Masayasu Iidaa 

 
2012B1876 BL19B2 
極小角・小角 X線散乱法を用いた熱可塑性エラストマーのミクロ相分離構造の解析 
Analysis for Microphase Separated Structures of a Thermoplastic Elastomer by Ultra-Small-Angle and Small-Angle X-ray Scattering 

日本ゼオン株式会社 
ZEON CORPORATION 

高柳 篤史, 仲摩 雄季, 黒柳 健次, 石井 雄太, 本田 隆 
Atsushi Takayanagi, Yuki Nakama, Kenji Kuroyanagi, Yuta Ishii, Takashi Honda 

 
2012B1901 BL14B2 
炭酸ジルコニウムアンモニウムの EXAFS解析 (V) 
EXAFS Analysis of Ammonium Zirconium Carbonate (V) 

 a第一稀元素化学工業(株), b日本パーカライジング株式会社, c秋田大学 
aDaiichi Kigenso Kagaku Kogyo. Co., Ltd., bNihon Parkerizing. Co., Ltd., cAkita University 

高崎 史進 a, c, 中島 圭一 b, 小川 信明 c, 藤原 一彦 c 
Fumiyuki Takasakia, c, Keiichi Nakajimab, Nobuaki Ogawac, Kazuhiko Fujiwarac 

 

2013A1630 BL19B2 
X線回折による L10型 FeNiナノ粒子の結晶構造解析 
Crystal Structure Analysis of L10- FeNi Nano-Particles by X-ray Diffraction 

 a(株)デンソー, b東北大学, c(公財)高輝度光科学研究センター 
aDENSO CORPORATION, bTohoku University, cJASRI 
林 靖 a, 水口 将輝 b, 小嗣 真人 c, 大坂 恵一 c 

Yasushi Hayashia, Masaki Mizuguchib, Masato Kotsugic, Keiichi Osakac 

 

2013A1779 BL14B2 
ガラスに分散した YAG:Ce蛍光体中の Ceの XAFS解析 
XAFS Analysis of Chemical State of Ce in YAG-Phosphor Dispersed in Glass 

旭硝子㈱ 中央研究所 
Research Centre, Asahi Glass Co. Ltd. 

松本 修治、長嶋 達雄、谷田 正道 
Syuji Matsumoto, Tatsuo Nagashima, Masamiti Tanida 

 

2013A1801 BL14B2 
XAFSを用いた V2O5-MxOy系ガラスの構造解析 
X-ray Absorption Fine Structure Analysis on V2O5-MxOy System Glass 

 a(株)日立製作所日立研究所, b(公財)高輝度光科学研究センター 
aHitachi, Ltd., Hitachi Research Laboratory, bJASRI. 

青柳 拓也 a, 児玉 一宗 a, 小野寺 大剛 a, 高松 大郊 a, 小原 真司 b 
Takuya Aoyagia, Motomune Kodamaa, Taigo Onoderaa, Daiko Takamatsua, Shinji Koharab 

 

2013B1574 BL14B2 
金属ナノ粒子塗布膜の XAFS観察 
XAFS Analysis of Metal Nano Particle Coat 

 住友ベークライト株式会社 
SUMITOMO BAKELITE CO., LTD. 

福谷（野田）実希，若林 みどり，首藤 靖幸，和泉 篤士 
Miki Noda Fukuya, Midori Wakabayashi, Yasuyuki Shudo, Atsushi Izumi 

 

2013B1576 BL14B2 
タイヤで使用されるゴム－ブラス接着層中の金属の化学結合解析 
Analysis of Chemical Bonding of Metal in Adhesion Layer of Rubber and Brass in Tires 

横浜ゴム株式会社 
THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD. 

鹿久保 隆志、清水 克典、網野 直也 
Takashi Kakubo, Katsunori Shimizu, Naoya Amino 
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2013B1822 BL14B2 
蛍光 XAFSによるフェライト磁石中に存在する微量不純物元素の化学形態の解明 
Chemical State Analysis of Trace Impurity Elements in Commercial Ferrite Magnets by Fluorescent XAFS 

 a岡山大学, bDOWAエフテック(株), c(公財)高輝度光科学研究センター 
aOkayama Univ., bDOWA F-Tec Co. Ltd., cJASRI 

藤井 達生 a, 中西 真 a, 坪井 禅 b, 三島 泰信 b, 大渕 博宣 c, 本間 徹生 c 
T. Fujiia, M. Nakanishia, S. Tsuboib, Y. Mishimab, H. Ofuchic, T. Honmac 

 

2014A1512 BL28B2 
高アルカリ性溶液に接する岩の非破壊 CT-XRD連成法による変化の分析 
Analysis on Alteration Rocks Contacting Highly Alkali Solution Using Non-destructive Integrated CT-XRD Method 

(株)大林組 
Obayashi.Co.Ltd. 

人見 尚, 鵜山 雅夫 
Takashi Hitomi, Masao Uyama 

 

2014A1514 BL19B2 
超微細顔料分散インク中の顔料界面の分散剤分子吸着状態の評価 
Analysis of Adsorption State of Dispersant Molecules for the Pigments in the Interface Region of the Pigment  
in the Dispersion Ink Using Ultrafine Pigments 

（株）DNPファインケミカル 
DNP Fine Chemicals Co., Ltd. 

篠﨑 俊介, 米内 一郎, 山口 はるな, 有富 充利 
Shunsuke Shinozaki, Ichiro Yoneuchi, Haruna Yamaguchi, Mitsutoshi Aritomi 

 

2014A1533 BL46XU 
X線反射率測定法を用いたシリコン酸化膜の評価 
Evaluation of the SiO2 Film by X-ray Reflectivity 

明治大学 
 Meiji Univ. 

徳武 寛紀, 今井 亮佑, 山下 祥弘, 小椋 厚志 
Hiroki Tokutake, Ryosuke Imai, Yoshihiro Yamashita, Atsushi Ogura 

 

2014A1542 BL46XU 
14 keV励起硬 X線光電子分光法を用いたナトリウム電池用電極の表面被膜および内部構造の解析 
An Analysis on Surface Film and Inner Structure of Carbon-based Electrodes for Rechargeable Sodium Batteries  
by 14 keV Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy 

a東京理科大学, bスプリングエイトサービス（株）, c東京大学,  
d（公財）高輝度光科学研究センター 

aTokyo University of Science, bSPring-8 Service Co., Ltd., cUniversity of Tokyo and dJASRI 
駒場 慎一 a, 久保田 圭 a, 山際 清史 a, 中野 健志 a, 孫 珍永 b, 崔 芸涛 c, 陰地 宏 b,d 

Shinichi Komabaa, Kei Kubotaa, Kiyofumi Yamagiwaa, Takeshi Nakanoa, JinYoung Sonb, Yitao Cuic and Hiroshi Ojib,d 
 
2014A1550 BL19B2 
高温酸化により(Fe,Ni)-Cr-Al合金上に形成するクロミアからアルミナ皮膜への 
初期遷移挙動におよぼす合金中の Crおよび Alの影響 
Effect of Cr and Al Content on the Transition of Cr2O3 to Al2O3 Scale Formed on (Fe,Ni)-Cr-Al Alloys  
during Early Stage of High-Temperature Oxidation in Air 

 a東京工業大学, b北海道大学, c室蘭工業大学, d関西電力(株), e群馬工業高等専門学校, f新日鐵住金(株), gJFEスチール(株) 
aTokyo Institute of Technology, bHokkaido University, cMuroran Institute of Technology, dKansai Electric Power,  
eGunma National College of Technology, fNippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, gJFE Steel Corporation. 

林 重成 a, 米田 鈴枝 b, 佐伯 功 c, 京 将司 d, 山内 啓 e, 河内 礼文 f, 土岐 隆太郎 f, 水谷 映斗 g 
Shigenari Hayashia, Suzue Yonedab, Isao Saekic, Shoji Kyod, Akira Yamauchie, Norihumi Kochif,  

Ryutaro Tokif, Akito Mizutanig 
 

 
2014A1561 BL19B2 
表面修飾による薄膜の構造変化の解析 
Analysis of the Structure of the Thin Film by Surface Modification 

a住ベリサーチ（株）, b住友ベークライト（株） 
aS. B. RESEARCH CO., LTD, bSUMITOMO BAKELITE CO., LTD. 

権藤 聡 a, 馬路 哲 a, 和泉 篤士 b 
Satoshi Gondoa, Satoshi Majia, Atsushi Izumib 

 

2014A1594 BL14B2 
X線吸収微細構造測定による表面エッチング処理を施した Eu,O共添加 GaNの Euイオン周辺局所構造の評価 
Local Structures around Eu Ions in Eu,O-codoped GaN with Surface Treatment Studied by X-ray Absorption Fine Structure 

 a大阪大学, b（公財）高輝度光科学研究センター 
aOsaka University, bJASRI/SPring-8 

小泉 淳 a, 藤原 康文 a, 朱 婉新 a, 松田 将明 a, 稲葉 智宏 a, 児島 貴徳 a, 大渕 博宣 b, 本間 徹生 b 
Atsushi Koizumia, Yasufumi Fujiwaraa, Wanxin Zhua, Masaaki Matsudaa,  

Tomohiro Inabaa, Takanori Kojimaa, Hironori Ofuchib, Tetsuo Honmab 
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2014A1767 BL19B2 
半導体パッケージ用封止樹脂の熱履歴と残留応力の解析 
Residual Stress Analysis in Encapsulation Resins for Semiconductor Packaging with Thermal History 

住友ベークライト（株） 
SUMITOMO BAKELITE CO., LTD. 

若林 みどり, 中井戸 宙, 首藤 靖幸, 和泉 篤士 
Midori Wakabayashi, Hiroshi Nakaido, Yasuyuki Shudo, Atsushi Izumi 

 

2014B1572 BL19B2 
X線回折による溶融塩電解 FeNi粒子の構造評価(II) 
Evaluation of FeNi Particles Electrolyzed in Melted Salt by X-ray Diffraction(II) 

a(株)デンソー, b東北大学, c（公財）高輝度光科学研究センター 
aDENSO CORPORATION, bTohoku Univ., cJASRI 

林 靖 a, 水口 将輝 b, 小嗣 真人 c, 大坂 恵一 c 
Yasushi Hayashia, Masaki Mizuguchib, Masato Kotsugic, Keiichi Osakac 

 

2014B1589 BL19B2 
小角 X線散乱による末端機能化ゴム材料を用いた配合物中でのシリカの三次元階層構造の解析 
Analysis of Three-dimensional Hierarchical Structure of Silica in Formulation with Advanced Rubber Material  
Having Functionalized Polymer Ends by Small Angle X-ray Scattering 

JSR株式会社 
JSR Corporation 

曽根 卓男, 畠添 拓実, 冨永 哲雄 
Takuo Sone, Takumi Hatazoe, Tetsuo Tominaga 

 

2014B1593 BL14B2 
XAFSによるカルシウムシリケート水和物の硬化プロセスの研究（2） 
A Study on Solidification Process of Calcium Silicate Hydrates by XAFS (2) 

 a旭化成建材㈱, b旭化成㈱, c千葉大学 
aASAHI KASEI CONSTRUCTION MATERIALS CO., bASAHI KASEI. CO. LTD., cCHIBA UNIV. 

松井 久仁雄 a, 松野 信也 b, 石川 哲吏 b, 沼子 千弥 c 
Kunio Matsuia, Shinya Matsunob, Tetsuji Ishikawab, Chiya Numakoc 

 

2014B1884 BL19B2 
FeNi合金の結晶構造の合成手法依存性 
Synthetic Technique Dependency in Crystal Structure of FeNi Alloy Particle 

 a(株)デンソー, b東北大学, c（公財）高輝度光科学研究センター 
aDENSO CORPORATION, bTohoku Univ., cJASRI 

林 靖 a, 水口 将輝 b, 小嗣 真人 c, 大坂 恵一 c 
Yasushi Hayashia, Masaki Mizuguchib, Masato Kotsugic, Keiichi Osakac 

 

SACLA :  

2012B8031 SACLA BL-3 
分子状酸素の活性化機能を有する担持バナジウム酸化物光触媒に関する光励起状態の XAFS解析 
XAFS Analysis for Light-induced Excited State of Supported Vanadium Oxide Catalyst for Activation of Molecular Oxygen 

 a立命館大学、b京都大学 
aRitsumeikan University, bKyoto University 

片山 真祥 a、稲田 康宏 a、寺村 謙太郎 b、田中 庸裕 b  
Misaki Katayamaa, Yasuhiro Inadaa, Kentaro Teramurab, Tsunehiro Tanakab 
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