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 リチウムイオン電池のレート特性を支配する現象の解明を目指し、リチウムイオン反応分布の

二次元および三次元可視化計測法を検討した。LiFePO4 正極の二次元可視化から、集電体側に比

べてセパレータ側で反応が進行していることがわかった。X 線吸収分光法とラミノグラフィー法

の併用による三次元可視化を検討し、電極断面毎のリチウムイオン反応分布の可視化に成功した。

しかし、電極断面の上下におけるリチウムイオン反応分布の差異までは識別できていないことが

判明した。 
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背景と研究目的： 

 リチウムイオン二次電池（LIB）はラップトップ PC、携帯電話などの民生機器から車載応用ま

で幅広く利用されている。特に、エネルギー・環境問題などの社会的要請から、高容量、長寿命、

安全、低コストな産業用二次電池の開発が要望されている。 

 LIB においてはリチウムイオン（Li+）が正極－負極間を移動することで機能するため、1)電解

液中の Li+ 移動、2)電解液と正極活物質界面での Li+ 移動、3)正極活物質内での Li+ 移動、4)正

極活物質と導電助材間の電子移動、5)導電助材と集電体間の電子移動など、多くの反応経路が存

在し、反応律速による不均一な反応分布が生じる。この反応分布の状態で充放電を繰り返すと、

1)過充電による安全性の低下、2)劣化促進による寿命低下、3)高抵抗化による出力低下などの問題

が発生する。この解決のため、充放電できる汎用電池セルにおいて反応を三次元で可視化する評

価が要望されている。また、LIB 正極材では、Li+ 移動による電荷を補償するため、正極材の遷

移金属の価数が変化する。このため、Li+ 移動の反応分布を遷移金属の価数分布で評価すること

が可能であり、XAS（X-ray Absorption Spectroscopy） や TEM-EELS（Electron Energy Loss Spectrum） 

などにより Li+ の反応に分布が存在することが報告されている[1-4]。そこで、本報告では、XAS

とラミノグラフィー法を利用した二次元 XAS（2DXAS）および、三次元 XAS（3DXAS）による

可視化計測法を検討した。 

 

実験： 

 正極には、オリビン系の LiFePO4を用いた。電極は、正極合材：75 m厚、Al集電体：15 m

厚から構成され、対極に Li 金属を用いた電池セルを作製した。所定の SOC（充電状態、State of 

Charge）に調整した電極を評価した。SOC：0%は正極材を塗布したのみの電極で一様な価数分布

となる。電極を SOC：50%および 100%に調整した後、アルゴングローブボックス内で電池セル

を解体、アルミラミネートで封止し、その状態の電極を測定した。SOC の調整は、電圧範囲：2

～4 V、電流値：0.2 C（1Cは 1時間で全容量を充電もしくは放電する電流レートに相当）、容量：

160 Ah/kgである。SOC：50%については、充電（0% → 50%）方向で調整した。また、電極（SOC：

50%）を切り出し断面 XAS（100 m厚）も測定した。 
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 電極の 2DXAS／3DXAS測定（Fe-K端）に

は、SPring-8の BL47XUに設置してあるイメ

ージング装置を利用した。測定の概要図を図

1に示す。可視光変換に LuAG：Ce+、光学倍

率：10倍、CMOS型二次元検出器（実素子サ

イズ：6.5 m）を用い、2DXAS（3DXAS）測

定時の実効素子サイズ：0.6 m（1.2 m）、視

野：1.2mm（水平）×1.0mm（垂直）とした。

2DXAS は測定試料に垂直に X 線を照射し、

7095～7145 eV、ステップ：1 eV、露光時間：

0.2秒/点、測定時間：～15分の条件で測定し

た。また、Fe 価数の比較のために、FeO、Fe2O3 の標準試料も同様に測定した。ラミノグラフィ

ー法を併用した 3DXASは、7095～7100 eV、7110～7130 eVの範囲をステップ：1 eV、回転角度：

0～360度の範囲を 600点、露光時間：0.2秒/点、測定時間：～2.5時間の条件で測定した。 

 2DXAS測定によりエネルギー毎に電極の二次元透過像が得られる。透過像の各点毎に解析した

Fe 吸収スペクトルのピークエネルギー値を二次元像として再表示した二次元エネルギーマップ

は Feの価数分布を反映する（2DXAS)。正極：LiFePO4の充電時の反応式は次式となる。 

 LiPePO4 → FePO4 + Li+ + e- (1) 

充電による正極から負極への Li+ 移動に伴う電荷補償から、充電により Fe の価数は高くなる。

即ち、高価数の Feの分布は、充電で移動した Li+ の分布に対応することになる。ラミノグラフィ

ー法による像再構成には、SPring-8 で開発された計算コード[5]を使用した。エネルギー毎にラミ

ノグラフィー法で三次元像を構築し、各三次元位置における Fe吸収スペクトルのピークエネルギ

ー値を再表示した三次元エネルギーマップは Feの価数分布を反映する（3DXAS）。3DXASの XAS

とラミノグラフィー法の測定では、入射 X線に対して電極シートを傾ける治具に円筒のアクリル

を使用した。測定時には円筒アクリルにも X線が照射されるが、アクリルの X線照射損傷が顕著

となり電極位置がずれる不具合が発生した（14ch 分、16.8 m）。そこで、Al集電体位置を基準に

位置ずれを補正して、三次元エネルギーマップを像再構成した。 

 

結果および考察： 

 2DXAS 測定から一元化した Fe-K 端の XAS の

結果を図 2に示す。標準試料の Fe2O3（Fe価数：3

価）の吸収スペクトルは FeO（Fe価数：2 価）に

比べて高エネルギー側にシフトしている。また、

解体した電極の SOCが大きいほど、吸収スペクト

ルは高エネルギー側にシフトしており、Fe価数が

高くなっていることがわかる。更に、SOC：100％

の吸収スペクトルは Fe2O3のそれと酷似しており、

Feの価数は 3価と考えられる。 

 二次元検出器で測定したX線テストチャートの

図１ ラミノグラフィー計測の概要図。

回転

試料 二次元検出器

図２ Fe-K端のX線吸収スペクトル（XAS）。
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図３ (a)二次元XASによるLiFePO4電極平面の
Fe吸収ピークのエネルギー分布（∝Fe価数分
布∝Li分布）、(b)電極断面（SOC：50%の充電
調整）のFe吸収ピークのエネルギー分布。
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透過像から、～1 mまで識別できることを確認した。図 3(a)に 2DXASによる電極平面の Fe吸収

ピークエネルギーの分布を示す。この分布は、Fe価数分布や Li分布に比例する。SOC：0％は塗

布のみの電極であり、Fe の価数は 2 価で一様な分布である。SOC：100％では、Fe 価数はほぼ 3

価で一様な分布となっている。一方、SOC：50％では、Fe価数は 2.5価程度である。図 3(b)に SOC：

50%の電極断面の結果を示す。LIBは Al集電体／正極／セパレータ／負極で構成されるが、正極

のセパレータ側は Al 集電体側に比べて Fe 価数が高くなっている。即ち、Li+ が正極から負極に

移動する充電では、Al集電体側に比べて正極のセパレータ側で Li+ 移動が進行しているのがわか

る。 

 図 4にラミノグラフィー法による X 線吸収係数の三次元像の平面像(a)および断面像(b)を示す。

充電方向で SOC：50％に調整した電極である。X線エネルギー：7117 eVで、吸収量が急激に変

化する X 線エネルギーのため、Feの価数変化が識別しやすい（図 2参照）。X 線吸収係数はグレ

ースケールで表示しており、白色は大きな X線吸収係数に対応する。平面像において、X線吸収

係数が大きい粒子状部位の他に、濃淡部位が存在し、Li+ 移動に分布が生じていることがわかる。

また、断面像において、正極部端面や Al集電体部（下側）が明瞭に識別できている。 

 ラミノグラフィー法と XASによる三次元 Fe価数分布像の解析に成功し、図 5に Fe価数分布の

セパレータ側と Al 集電体側の平面像を示す。充電方向で SOC：50％に調整した電極である。図

4(a)で X線吸収係数が大きい粒子状部位は Fe価数が高い領域である。また、それ以外の領域にお

いても、Fe価数の分布が明瞭に存在し、Li+ 移動に分布が生じていることがわかる。しかし、セ

パレータ側と Al集電体側で Fe価数分布に大きな差異は存在していない。一方、図 3(b)において、

セパレータ側は Al集電体側に比べて Fe価数は高くなっている。即ち、現状解析したレベルでは、

電極断面の Fe価数分布の差異までは、識別できていないことが判明した。 

 

今後の課題： 

 3DXASでは XASとラミノグラフィー法を併用するため計測時間が長くなる。アクリルの X線

照射損傷による電極の位置ずれが、電極断面方向における Fe価数分布の差異まで識別できない要

因と考えられる。今後は、X 線照射に耐久性のある治具を使用する必要がある。また、正極／セ

パレータ／Li 対極からなるアルミラミネートした電池セルで各 SOC における三次元反応分布計

測が期待される。 

 

 

200 m
200 m

セパレータ側 Al集電体側

図４ ラミノグラフィー法によるX線吸収係数の三
次元像の平面像(a)および断面像(b)。充電方向
でSOC：50％に調整した正極。X線エネルギー：
7117 eV。

(a)

(b)
図５ ラミノグラフィー法とXASによるFe価数分
布の平面像（セパレータ側とAl集電体側）。
充電方向でSOC：50％に調整した正極。
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