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1. はじめに
　エネルギーを蓄えるデバイスとして蓄電池やキャ
パシタが挙げられるが、中でも高エネルギー密度を
有するリチウムイオン電池が高い注目を集めてい
る。リチウムイオン電池は1991年に実用化されて
以来、エネルギー密度やエネルギー変換効率の高さ
から、高性能蓄電池としてモバイル機器の電源など
に広く用いられ、社会の発展に貢献してきた。近年、
環境・エネルギー問題の観点から、電気自動車用電
源、電力消費の負荷平準化などの更なる需要が生ま
れ、性能向上を目指し熾烈な研究開発が行われてい
る。社会からの需要は極めて高いものの、リチウム
イオン電池の反応機構は未だにブラックボックスな
点を残しており、その解明による発展の余地が大き
く残っているといえる［1］。
　リチウムイオン電池は充電時に正極から Li+ が脱
離し、電解質中を拡散し、負極に挿入されることで
酸化還元反応のエネルギーが蓄えらえる。放電時に
は逆の反応が起こり、電子の流れから電気を取り出
すことが出来る。正極に LiCoO2、負極に黒鉛を用
いるときの充電反応は次式で表される。
6C＋ xLi+ ＋ xe– → LixC6	 （1）
LiCoO2→ Li1–xCoO2＋ xLi+ ＋ xe–	 （2）

　リチウムイオン電池の充放電反応では、複数の時
間スケール、空間スケールにまたがってそれぞれの
反応が平行して進行している。この反応に伴う階層
構造を Fig.1に示す。まず、充放電に伴い電極／電
解質界面における Li+ の相間イオン移動の反応が起
こる。相間イオン移動過程は非常に短い時間に小さ
い空間領域で起こるため、Li+ 移動反応のメカニズ
ムは未解明な部分が多く、その解明により二次電池
の性能向上が期待できると考えられる。
　界面を通過した Li+ は電極活物質内を拡散する。
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ていると考えられる。

Abstract

Fig.1　リチウムイオン二次電池の反応における時間・
空間スケール模式図
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結晶内の Li 量変化は電極材料の構造変化を引き起
こす。インターカレーション電極では、LiCoO2の
ように相転移せずに材料の格子定数が連続的に変化
する固溶反応系電極と、LiFePO4のように Li-rich
な相と Li-poor な相に相分離する二相反応系電極に
大別される。実際の電池作動下においてはこのよう
な変化が連続して起こるため非平衡状態の活物質の
構造変化を把握する事は重要であるが、これまでの
反応解析は平衡状態をベースにしたものがほとんど
であり、十分な知見は得られていない。
　活物質の粒は実際には導電剤、結着剤と混合して
合材電極として用いられることから、更に大きな合
材電極のスケールで考えることも必要である。例え
ば電極の面方向や深さ方向に反応が起こりやすい場
所の分布が生じる可能性が考えられる。同じ粒ばか
りが反応に使われてしまうと、劣化が進行し、電池
の寿命が縮まってしまう。
　リチウムイオン電池の性能向上のためには、この
ようなマルチスケールの現象を統合的に理解するこ
とが重要である。SPring-8で使用可能な高輝度放射
光は、上記の異なるスケールに対応した現象解明に
有効なツールである。本研究では、上記で述べた階
層構造のうち、活物質相変化の非平衡挙動解明に注
目した。
　相変化挙動を解析するための活物質として、
LiFePO4を選択した。LiFePO4は比較的安価な Fe
を主成分としている点から、低コストであること、
PO4骨格による結晶構造の安定性が高く、サイクル
特性、安全性に優れている利点を有している［2］。本
材料は報告された当初、低い電子伝導性のため、出
力特性が不十分である問題があったが、微粒子化［3］、
炭素被覆［4］のプロセスにより、既存の LiCoO2系を
上回る出力特性が実現可能となっている。LiFePO4
は充放電反応において、Li-rich 相（LFP 相）と Li-
poor 相（FP 相）に相分離し、二相の割合のみが
変化する事で全体の Li 量が変化することが報告さ
れている［5］。二相共存反応における LFP 相／FP 相
の相転移機構は、様々なモデルが考案されている。
LiFePO4を正極材料として最初に報告した Padhi ら
は、LiFePO4結晶子の表面で核生成が起こり、Li の
挿入脱離が等方的に進行しながら相境界が粒内部
に進行する、shrinking	core モデルを提案した［2］。
しかし、Li+ 拡散が一次元方向に異方的に進行する
ことが報告されると［6］、反応が等方的に進行する
shrinking	core モデルは疑わしくなった。また球

の表面で核生成が起こる場合、二相の境界面積が大
きくなり、歪みエネルギーが大きくなってしまうこ
とからも shrinking	core モデルは考え難い。そこ
で shrinking	core モデルに変わる、異方性のある
反応機構モデルが提案された。Chen らは Li を脱離
させた鱗片状の LiFePO4を b軸方向から TEM観察
し、二相の相境界から b軸方向に Li が拡散しなが
ら相境界が a軸方向に移動するという異方的な新た
なモデルを提案した［7］。Delmas らはこのモデルを
拡張し、核生成速度よりも核成長速度の方が圧倒的
に速いと考え、一度核が生成すると相境界が速やか
に移動して結晶全体が相転移するという “Domino-
cascade” モデルを提案した［8］。このモデルは有望
な反応機構モデルとして高い支持を集めているが、
引き続き新たなモデルが提案され続けている［9-11］。
　このように LiFePO4の相転移挙動は明確でなく、
今もなお新たなモデルが考案され続けているのが現
状である。相転移挙動が解明されていない理由は、
今まで挙げられたモデルのほとんどが平衡状態の測
定から、もしくは計算から、非平衡状態を推測して
いるためである。実際の充放電反応でどのように相
が変化するかを知ることは新規材料の設計指針を得
るためにも重要であり、問題の解決が待たれている。
本研究では放射光を用いた高速時分割測定の適用に
より二相共存系正極LiFePO4における未知の相転移
挙動を直接観測することで、高速充放電特性を有す
る正極材料の特徴を明らかにした［12-14］。本研究で
は今まで計算や定常状態の測定からの推測でしか議
論されてこなかった非平衡状態の相挙動について解
明し、二相共存系電極の一般的な特性解明に繋がる
見識を得られる点で重要である。

2. 実験方法
　水熱法により1000	nmの粒径を有する LiFePO4
を作製した。活物質、導電材、結着剤を重量比
75:15:10で混合したものを集電体のAl 箔上に塗布
して電極を作製し、負極、参照極に Li 金属、電解液
に1	mol	LiPF6	（ethylene	carbonate:ethyl	methyl	
carbonate	=	3:7	vol）を用い、放射光測定可能な
三極式のラミネートセルを作製した。放射光時間分
解測定として、X線吸収分光測定（XAS）、X線回
折測定（XRD）を行った。それぞれの測定におけ
るセットアップ模式図を Fig.2に示す。時分割XAS
は BL01B1、BL28XUにて行った。測定は透過法に
て Fe	K-edge を測定した。ラミネートセルと測定
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系を同期させ、充放電反応とスペクトル取得を同時
に行った。充放電レートは6分での充放電に対応す
る10	C レート（全容量を1時間で充電もしくは放
電する電気量を1	C レートと言い、その何倍かを n	
C レートで表記）に設定した。1スペクトルあたり
の計測時間は7秒であり、15秒
に1スペクトルの XAS 測定を
連続的に行った。時分割 XRD
は BL28XU、BL46XU で 行 っ
た。回折計の中心にセルをセッ
トし、二次元検出器 PILATUS
にて回折線を測定した。波長
0.9995	Å、露光時間0.5秒で、
XRD 測定を行った。露光時間
以外はシャッターでX線を遮断
することでセルダメージの影響
を排除した。LiFePO4は二相領
域の外側に単相反応の領域が存
在する［5］。この影響を取り除く
ため、本実験においては、あら
かじめ放電状態から3.35	V ま
で充電反応を進行させた上で、

測定を開始した。充放電反応の上限電位は4.3	V、
下限電位は2.0	V とし、5サイクルの充放電サイク
ル中にXAS、XRD測定を行った。

3. 結果と考察
　Fe	K-edge の XAS スペクトルは Fe の平均価数を
反映する。LiFePO4系に時分割 XAS を適用する事
で、LiFePO4（Fe2+）から FePO4（Fe3+）への変化を
観測する事ができる［15］。粒径1000	nmの LiFePO4
の10	C 充放電反応中XAS スペクトルを Fig.3に示
す。充電反応に伴い吸収端が高エネルギー側へシフ
ト、放電時に低エネルギー側へのシフトが観測され
た。これは充放電にともなうリチウムの挿入脱離に
より、
LiFePO4⇔ FePO4＋ Li+ ＋ e–	 （3）
の反応が進行していることに由来する。各スペクト
ルは LFP 相と FP相のスペクトルの足し合わせで表
すことができる。レート10	C で充放電反応を5サ
イクル繰り返し、15分間緩和させた間の各スペク
トルにおける二相の割合を Fig.4に示す。XAS から
算出した値（プロット）と電流量からの求めた値
（点線）は非常に良い一致を示した。つまり、電気
化学的に制御される電子のやりとりは即座に活物質
中の価数状態に反映されることを意味している。ま
た、電流量と Fe 中の価数変化量が対応しているこ
とから、セル中において副反応が起こっておらず、
正常な充放電反応が進行していることを示すもので
ある。

Fig.2　時間分解 X 線吸収分光法および X 線回折測定の
セットアップ模式図

Fig.3　10 C レートにて充放電サイクル中の Fe K-edge XAS スペクトル［13］
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　一方で結晶相の変化は熱力学的に想定される二相
反応とは全く異なる挙動を示した。レート10	C で
充放電反応を5サイクル繰り返し、15分間緩和させ
た間の時間分解XRDプロファイルを Fig.5に示す。
19.15˚ 付近のピークが LFP 相の211面、020面に、

19.5˚ 付近のピークが FP 相の211面
に、19.85˚ 付近のピークが FP 相の
020面に相当する。充電反応進行に伴
い LFP 相のピークが減少し、FP 相の
ピークが増加することから、二相共存
反応が進行していることが分かる。こ
れに加えて、19.35˚ 付近に LFP 相、
FP 相由来ではない新相のピークが出
現した。新相ピークは最初の充電過程
では出現しないが放電過程において成
長し、続く充電過程で消滅する。
　1本の回折線からでは新たに出現し
たものが何であるかの議論は困難であ

る。そこで、10	C 充放電中、他の角度範囲におい
ても時分割	XRD測定を行った。200、301回折線に
ついて測定した、反応開始から2nd充電終了までの
時分割	XRDを Fig.6に示す。200、301回折線にお
いても放電時に同様の新相生成が確認できた。020、
200、301面の新相のピークが LiFePO4と同じ斜方
晶であると仮定して格子定数を算出したところ、a＝
10.21	Å、b＝5.945	Å、c＝4.750	Åとなり、新相は
LFP相、FP相の間の格子定数をとることが判明した。
以後この LixFePO4相を LxFP相と定義する。本研究
で発見されたLxFP相の格子定数は、高温XRDの結
果として報告されている固溶相LixFePO4（x＝0.6〜
0.75）の値に極めて近くなった［16-17］。したがって、
高温において安定に見られる固溶相 LixFePO4（x＝
0.6〜 0.75）が室温における電気化学反応中の非平
衡状態においても生成すると考えられる。
　この LxFP 相の生成は速度依存性が存在する。

Fig.4　10 C レートにて充放電サイクル中の X 線吸収スペクトルから
算出した LiFePO4、FePO4相の割合（プロット）と電気量か
ら推定される相変化量（点線）｡ 橙線は充放電プロファイル［13］

Fig.5　レート10 C において充放電サイクル中の時
間分解 XRD パターンおよび充放電曲線［13］

Fig.6　LiFePO4の10 C 充放電サイクル中における
200、301の XRD パターン［13］
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Fig.7は異なる充放電レートにて同様の実験を行っ
た際、最も LxFP 相が生成する初期充放電直後の
XRDパターンをプロットしたものである。LxFP の
ピークは充電レートが増加するにつれて明確に確認
できるようになる。同組成の状態で24時間以上緩
和した場合の XRD パターンでは LxFP のピークは
全く見られなくなった。以上から、LxFP 相は充放
電速度が速い場合に優先的に成長し、平衡状態では
観測することができない準安定相であることが判明
した。
　時間分解測定の結果をもとに LiFePO4の相転移
モデルを Fig.8に整理する。FP 相から LFP 相への
相転移について、反応電位が FP／LFP の平衡電
位を下回るとき、FP から LFP への転移が起こる
（Fig.8(b)A の領域）。電流が小さい場合はこの準静
的な過程、つまり熱力学的に推定される二相共存反
応により相転移が進行する。LiFePO4系の反応の律
速過程は核生成であることが示唆されている［8］。FP

／LFP 二相の格子定数ギャップは b軸で3.6%、c
軸で1.8% と大きいため、核生成に伴う界面エネル
ギーが大きくなる。したがって FPから LFP に直接
転移する反応では大きな電流は得ることが難しい。
大きな出力つまり、大電流での反応を進めるために
は準安定相 LxFP 相の存在が有意となる。LxFP 相は
熱力学的に準安定であるため、FP／LxFP の反応電
位は FP／LFP の反応電位よりも低くなる（Fig.8(b)
B の領域）が、充放電過程では電気化学的にその
過電圧分を補うことが可能である。FP と LxFP の
格子ミスマッチは b 軸で2.5%、c 軸で0.66% と
LFP の場合より小さいため、LxFP 相の核生成が起
こりやすくなる。このようにして、核生成律速で
ある LiFePO4において、パス Aで示すような中間
相 LxFP を経由した核生成が起こることで反応が滞
りなく進行することが可能となる。本現象は、リチ
ウムイオン二次電池作動条件下でのみ観測されるユ
ニークな現象であり、LiFePO4が優れた高速充放電
特性を示す理由の一つであると推定される。

4. まとめと今後の展望
　本研究では LiFePO4の高速充放電中において二
相の中間の格子定数を有する新相 LixFePO4相が
生成することを初めて発見した。LixFePO4相の出
現量は反応速度に比例し、二相の歪みを緩和する
LixFePO4相が二相の中間に生成する事で反応が滞
りなく進行する事が、LiFePO4が高速充放電特性を
有する要因であると考えられる。時間分解測定によ
る LiFePO4の相転移挙動の研究は、今まで計算や定
常状態の測定からの推測でしか議論されてこなかっ
た非平衡状態の相挙動について直接的な観察を行
い、未知の相転移現象を明らかにしたものであり、
新規二相反応系電極の設計指針の構築に端緒を与え

る結果を得られた点
で重要である。
　SPring-8には蓄電
池解析にターゲット
を絞り、産官学共同
で研究開発を進める
ためのビームライン
BL28XU が運用され
ている。これまで定
常状態解析、解体分
析を主としていた蓄
電池解析は、実際の

Fig.7　LxFP 相生成の充放電速度依存性［13］

Fig.8　(a) 高速充放電中の相変化メカニズムのモデル図 (b) 相変化とエネルギーの関係［13］
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充放電条件下で直接的に状態観測する方向へ向かっ
ており、蓄電池の理論性能を最大限発揮するための
解析手法が、SPring-8では世界にさきがけて整備さ
れている。本研究で確立された解析スキームは、産
業界の蓄電池解析へ適用されており、蓄電池産業の
更なる発展に貢献するものと期待される。
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